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Synopsis. Hylotrupes bajulus L. can undergo its development cycle
in the wood of Pseudotsugae taxifolia Britt, Tsuga canadensis Carr., and
Thuja plicata D. Don. Wood of mentioned species presents a lower
nutritive value for Hylotrupes bajulus larvae than the wood of Pinus
silvestris.

Sposréd drzew iglastych obeego pochodzenia do najczesciej spotykanych
w naszych lasach nalezg jedlica (Pseudotsuga taxifolic Britt.), choina
kanadyjska (Tsuge canedensis Carr.) i zywotnik olbrzymi (Thuja plicata
D. Don.). Ze wzgledéw teoretycznych i praktycznych interesujgce staje
si¢ zagadnienie, w jakim stopniu material pozyskany z tych drzew jest
podatny na zer owadéw rozwijajacych sie w drewnie, Nieliczne obser-
wacje, jakie przeprowadzono w Polsce nad wymienionymi gatunkami,
dotycza drzew zywych lub materialu okragtego. Brak natomiast blizszych
danych o mozliwosci uszkadzania przez owady wyrobéw z drewna. Z mo-
zliwo$ciami takimi nalezy sie liczyé choéby z tego wzgledu, ze np. w USA,
dokad spuszczel zostal zawleczony z Europy, stwierdzono zerowiska tego
gatunku w drewnie jedlicy (1). Kruel i Teucher (3) stwierdzajg
w swej obszernej pracy o szkodnikach jedlicy, ze owady niszczace gotowe
wyroby z drewna tego gatunku nie s3 znane w Europie, poniewaz drewno
jedlicy bylo, jak do tej pory, jeszcze malo uzywane, Jednoczesnie jednak
wymienieni autorzy méwig o stwierdzonych w Ameryce Pin. faktach atako-
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wania przez spuszczela drewna omawianego gatunku oraz podajg, wedlug
niepublikowanej pracy Zippego, ze drewno to moze by¢ opadane
w Europie przez spuszczela podobnie jak drewno sosny. Rowniez Hof-
man (2) wymienia spuszczela jako szkodnika drewna jedlicy.

Przy podejmowaniu decyzji wprowadzania obcych gatunkéw drzew do
naszych laséw powinno sie braé¢ pod uwage nie tylko wzgledy hodowlane
i mozliwo$é szybszego pozyskania wickszej masy materialu drzewnego,
ale takze przydatnos¢ tego materialu do celéw technicznych. Jednym
z czynnikéw decydujacych o przydatnosci drewna do réznych celéw
technicznych jest stopien jego odpornoéci na dzialanie czynnikéw destruk-
cyjnych.

Cel pracy -

Do najgrozniejszych szkodnikéw wyrobéw z drewna nalezy w Polsce
spuszcezel. Jak wiadomo, majbardziej podatne na zer tego owada jest
drewno sosny pozyskane z drzew mtodych. Celem pracy bylo wigc stwier-
dzenie, jak przedstawia sie podatnoéé drewna pochodzacego z mlodych
drzew jedlicy, choiny i zywotnika na Zer spuszczela w pordéwnaniu
z drewnem naszej rodzimej sosny. Jako wskaznik tej podatnosci przyjeto
wartoéé odzywczg drewna dla larw omawianego owada, a za miarg tej
wartosci przyjeto éredni przyrost cigzaru ciata larw hodowanych w prob-
kach wyrobionych z wymienionych gatunkéw drewna.

Metodyka

Badania przeprowadzono w latach 1963—64 w Lasach Doswiadczalnych
SGGW w Rogowie. Potrzebne do doswiadczen prébki wyrobiono wezesng
jesienig 1963 r. z drewna drzew S$cigtych w tym czasie w arboretum.
Drzewa te rosty w poblizu siebie, byly w wieku okolo 40 lat oraz mialy
zblizona gruboéé. Prébki przygotowano w ten sposéb, ze z dolnych czesci
pni, z miejsc bezsgcznych, wycieto kragzki o grubosci 10 ecm. Z kazdego
gatunku drzewa pobrano w ten sposéb po 5 wyrzynkéw, dobranych
wedlug zblizonej szerokoéci sloi. Pozostawione w korze krazki potupano
wzdluz wlékien na 8 réwnych czesci, W ten sposdb z kazdego gatunku
drewna przygotowano po 40 prébek. Prébki przechowywano w celu prze-
suszenia w pomieszczeniu ogrzewanym (maksymalna temperatura okoto
17°C) przez 3 miesiace, a nastepnie obsadzono larwamij spuszczela. Larwy
obsadzono w nastepujacy sposéb: w bielastej czesSci drewna na czole kaz-
dej préobki wywiercono po jednym otworze o glebokosci 30—40 mm
i o $rednicy odpowiedniej do grubosci ciala larwy. W kazdy otwér wsu-
nigto po jednej larwie, a nastepnie zamknieto go zatyczka z waty. Przed
obsadzeniem w drewnie kazdg larwe zwazono z dokladnescig do 0,0001 g.
Udziat larw o réznej wielkoéci, jak tez rozpietos¢ ciezaru eciala larw
w obrebie poszczegdlnych serii prébek byty bardzo zblizone.
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Larwy do doswiadczenn wydobyto w lecie 1963 r. z drewna pochodzg-
cego z rozebranego budynku w poblizu Rogowa. Larwy te, do chwili obsa-
dzenia ich w prébkach doswiadczalnych, przechowywano przez okres
6—7 miesiecy w klockach wyrobionych gléwnie z drewna $wierkowego.
Klocki mialy wymiary 50X25X15 mm. W ten sposéb sprowadzono do
minimum mozliwos¢ obsadzenia prébek doswiadezalnych larwami uszko-
dzonymi (wstrzgsy itp.) w toku wydobywania ich z drewna wspomnianego
budynku. Ponadto, na podstawie wygladu zerowisk larwalnych wygry-
zionych w ciggu 6—7 miesiecy, istniala mozliwoéé wyboru do doswiad-
czen larw najaktywniejszych.

Obsadzone larwami prébki omawianych gatunkéw drewna przechowy-
wano nastepnie przez 8 miesiecy w termostatach przy temperaturze
22—26°C i okolo 90% wilgotnosci wzglednej powietrza. Po uplywie tego
okresu prébkij ostroznie polupano, a wydobyte larwy natychmiast zwa-
zono z dokladnoscia do 0,0001 g. Za sSredni przyrost ciezaru ciala larw
przyjeto sSrednig arytmetyczng, obliczong z przyrostéw ciezaru larw
w obrebie poszczegélnych serii probek badanych gatunkéw drewna.

Oméwienie wynikéw

W toku lupania prébek znaleziono nieznaczng ilo$é larw martwych.
Smiertelnoéé ta byta wywolana najprawdopodobniej wewnetrznymi obra-
zeniami larw, powstalymi w czasie wydobywania ich z klockéw przygo-
towawczych, badz trudnosciami w dostosowaniu sie do nowego srodowi-
ska. Wskazuje na to podobna $miertelnosé larw w prébkach drewna
sosny. Nie ma wigc podstaw do wyciagania wnioskéw o wplywie jakosci
drewna poszczegdélnych gatunkéw na $miertelnosé larw spuszczela.

W czasie lupania probek znajdywano réwniez zywe chrzgszecze, a kilka
larw poraniono. W dalszych rozwazaniach nie brano wiec pod uwage tych
probek. W zwigzku z tym zmniejszyla sie ich liczba (tab. 1), jak tez
zwigkszyly sie nieco réznice zaréwno w udziale réznej wielkosei larw

Tabela 1
Rozpigtosé cieiaru oraz Sredni ciezar larw w. momencie obsadzania prébek
i Sredni przyrost ciezaru larw po 8 miesiacach

Rozpigtoddé eiezaru larw
: w momencie obsadzania prébek| & odni cigzar | Sredni przyrost
. wE larw w momen-| eigzarn larw
Gahmek: drewng Ldesha pedbek cie obsadzania | po 8 miesigcach
larwa i larwa prébek w g wg
na;mniejsza : najwigksza
Sosna 32 0,0133 0,1590 0,0585 0,1469
Jedlica M © 32 ©0,0153 0,1876 0,0530 0,0591
Choina : 29 0,0156 0,1818 . 0,0581 0,0374

Zywotnik: . . . ¢ 35 . 00138 01758 .. 0,0580  ._..00256
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w poszczegblnych seriach probek oraz rozpigtosé cigzaréw larw. Z tego
tez wzgledu, aczkolwiek $rednie arytmetyczne przyrostu cigzaru larw
w drewnie jedlicy, choiny i Zywotnika powaznie réznity sie migdzy sobg
oraz okazaly si¢ znacznie niZsze w poréwnaniu z ta srednig dla larw
w drewnie sosny, materiat wymagal opracowania stastycznego. Badania
statystyczne istotnosci tych réinic przeprowadzil doc. dr M. Borowski.

Poniewaz Srednie arytmetyczne poczatkowego cigzaru larw nie sg jed-
nakowe, potrzebne bylo stwierdzenie, czy istnieje zalezno$¢ miedzy po-
czatkowym ciezarem larwy i przyrostem tego cigzaru w okresie zerowa-
nia. W tym celu okreslono prostolinijng regresje (metods najmniejszych
kwadratdw), przyjmujac jako zmienna niezalezng cigzar poczatkowy i ja-
ko zmienna zalezng — przyrost ciezaru ciata larwy. Analiza statystyczna
prostych regresji doprowadzila do nastepujacych wynikow:

1) zréznicowanie kierunkéw nachylenia prostych nie jest istotne;

2) odleglosci prostych od osi odcietych istotnie sie réznig;

3) zaleznosé przyrostu ciezaru larw od ciezaru poczatkowego moze byé
przypadkowa.

Ostatni wynik upowaznia do pominigcia réznic w poczatkowym cigza-
rze larw przy badaniu istotnosci réznic miedzy przyrostem ciezaru ciala
larw zerujacych w poszczegblnych gatunkach drewna. Istotnosé réznic
miedzy przyrostem cigzaru larw zbadano przy zastosowaniu testu C. Co-
chrana i Coxa, poniewaz proby maja rézne wariancje i sa rozne;, liczeb-
nosei. Uzyskano nastepujace wyniki (przy poziomie istotnosei p = 0,05):

‘1) réznica miedzy przyrostem cigzaru larw zerujacych w drewnie sos-
ny a przyrostem ciezaru larw Zerujgcych w drewnie Jedhcy, choiny i zy-
wotnika jest istoina;

2) istotna jest réznica w odniesieniu do przyrostu ciezaru larw w drew-
nie jedlicy i zywotnika;

' 3) réznice w przyroscie cigzaru larw w drewnie jedlicy i choiny, jak
tez w drewnie choiny i zywotnika moga by¢ przypadkowe.

Jak wynika z tabeli 1, jesli przyja¢ za 100% s$redni przyrost ciezaru
larw w drewnie sosny, to przyrost ten w pozostatych seriach probek
wynosi kolejno: w drewnie jedlicy okoto 40%, choiny 25% i zywotnika
17%. Oczywiscie, podane wartosci procentowe z pewnoscia moga sie
wahaé w szerokich granicach, jednak ze zdecydowana przewagg na ko-
rzysé sosny. Wynika stad, ze drewno sosny zdecydowanie przewyzsza swq
wartogeig odzyweza dla larw spuszczela pozostale gatunki drewna. Tym
samym drewno jedlicy, choiny i zywotnika jest znacznie mniej podatne
na zniszezenie przez spuszczela niz drewno sosny. Jak to wynika z zalo-
zeh pracy, powyzsze stwierdzenie dotyczy drewna pozyskanego z mio-
dych drzew.

Drewno sosny pozyskane ze starych drzew jest znacznie mniej podatne
na zniszczenie przez spuszczela niz drewno drzew miodych. Przez ana-
logie mozna przypuszczaé, ze drewmo pozostalych badanych gatunkow
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jest réwniez tym mniej podatne na zniszczenie, im drzewo bylo starsze.
Przypuszczenie to wymaga jednak sprawdzenia.

Jedng z gléwnych przyczyn mniejszej wartosei odzywezej drewna
jedlicy i choiny jest wysoki, w poréwnaniu z drewnem sosny, udzial drew-
na poéznego w slojach rocznych. Jak wiadomo, drewno poZne jest omi-
jane przez larwy spuszczela. Jesli chodzi o drewno zywotnika, przyczyna
powolnego wzrostu larw moze tu by¢ waska cze$é bielasta, w ktérej lar-
wy wylacznie Zerowaly. Przypuszczalnie nie bez znaczenia jest réwniez
zawartosé substancji trujgcych w drewnie, Substancje te nie majg jednak
az fak silnego dzialania, by uniemozliwi¢ rozwdj spuszczela w drewnie
zywotnika, Swiadcza o tym omawiane badania, jak i dodatkowe, prze-
prowadzone réwnolegle doswiadczenie. Dodwiadczenie to przeprowadzono
w obawie, ze B-miesieczny okres zerowania larw spuszczela moze byt
niewystarczajacy do stwierdzenia, czy larwy bedsg sie nadal rozwijac
w drewnie zywotnika. Z tego fez powodu hodowano réwnolegle larwy
tego owada przez 14 miesiecy w odrebnych prébkach, wyrobionych w po-
dobny do opisanego sposéb, z drewna zywotnika. Po polupaniu tych pré-
bek stwierdzono, ze larwy nadal zyly i zerowaly. Czesé z nich przepocz-
warczyla sie nawet, a chrzgszeze opuscily drewno. Wynika stad, ze spu-
szczel moze rozwijat sie w drewnie Zywotnika, tylko ze rozwdéj ten jest
znacznie powolniejszy niz w drewnie sosny. To samo mozna powiedziet¢
w odniesieniu do drewna jedlicy i choiny.

Z wigkszg szybkoscig rozwoju larw w drewnie sosny laczy sie szybsze
tempo jego niszczenia, poniewaz skrécenie okresu rozwojowego sprzyja
zageszezeniu populacji spuszczela w drewnie. Tym samym drewno to jest
znacznie podatniejsze na zniszczenie przez omawianego owada niz drew-
no pozostatych badanych gatunkéw drewna.

Wyglad zerowisk larwalnych w poszezegélnych gatunkach drewna byt
zblizony. We wszystkich préobkach chodniki przebiegaly wylgcznie w bie-
lastej cze$ci drewna. Zaznaczy¢ nalezy, ze spora liczba larw drazyla pla-
cowate chodniki (podobnie jak larwy Cellidium sp.) miedzy korg a drew-
nem. Zerowiska tego typu byly szczegblnie liczne w drewnie choiny
i zywotnika.

N3 HMCCJIEJOBAHHM I1O0 MPEAITOYUHUTAHMH [JPEBECHHbBI
HEKOTOPBIX JEPEBLEB YY)XOTI'O IMPOMCXOXIEHUS
IJIS ITMTAHUSA
YHEPHBIM JOMOBBIM YCAYOM (HYLOTRUPES BAJULUS L.

Kparkoe cogepxanne

B pesyabraTe nmpoBeleHHBIX HCCJENIOBAHHH YCTaHOBJEHO, uto Hylotrupes
bajulus L. MOXxeT DasBUBATLCA B JpeBecnHe Pseudotsuga taxifolia Britt.,
Tsuga canadiensis Carr. 1 Thuje plicata D. Don. [lpeBecuHa BEIIENpHUBe-
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JEHHHIX BHIOB IEePEBbEB OLHAKO MeHee MpejnounTaerca Mia nuranus Hylo-
trupes bajulus, TaKk KaK OHa NpeNCTaBNsgerT COOOH 3HAUATENBHO MeHee IMHTa-
TeNBHYI0 TEHHOCTh [Jis JHYHHOK 3TOTO HACEKOMOro, ueM ApeBecHHa Pinus
silvestris. HMchnbTaHHS NPOBOAHJIHMCH C HCIOJIB30BAHHEM JPEBECHHBl OKOJO
40-7eTHHX JiepeBbeB. Pe3aynbrarhl GblIH paspaGoTaHel CTATHCTHYECKH.

AUS DEN UNTERSUCHUNGEN UBER DIE ANFALLIGKEIT
DES HOLZES MANCHER FREMDEN HOLZARTEN AUF DEN FRASS
DES HAUSBOCKS (HYLOTRUPES BAJULUS L.)

Zusammenfassung

Aus den durchgefiihrten Untersuchungen erfolgt, dass Hylotrupes ba-
julus L. sich im Holz von Pseudotsuga taxifolia Britt.,, Tsuga canadensis
Carr. und Thuja plicata D. Don. entwickeln kann. Das Holz der erwéhn-
ten Holzarten ist jedoch weniger auf den Frass von Hylotrupes bajulus
anfillig, weil es einen niedrigeren Néhrwert fiir Larven dieses Insekts als
das Holz von Pinus silvestris darstellt. Die Versuche wurden mit Holz
ungefdhr 40-jihriger Baume durchgefuhrt Die Ergebnisse wurden stati-
stisch ausgewertet
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