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Synopsis. The author discusses problems of pine sawtimber classifi-
cation methods on the background of input-output account and the
suitability of these methods for the needs and requirements of the saw-
milling industry. Reported study can be regarded as an attempt of find-
ing the relationship between principles of the determination of sawtimber
quality and selected technical and economical indices. It is also an
attempt of such interpretation of input-output account which would be
practically adaptable in organizing and planning sawmilling industry en-
terprises.

I. GENEZA 1 CEL PRACY

Drewno tartaczne jest sortymentem charakteryzujacym sie duza roz-
pietoscia wymiaréw i jakosci. Dolna granica jakosci drewna tartacznego
oraz najmniejsza Srednica w cienszym koncu okreslaja jedynie przydatnosé
tego drewna do przetarcia przy zapewnieniu pewnej minimalnej wydaj-
nosci ilosciowej i jakosciowej tarcicy.

.Zagadnienie klasyfikacji sosnowego drewna tartacznego nabiera szcze-
golnego znaczenia, jesli uwzglednié, ze jego udzial wynosi okolo 70%
ogblnej masy surowca przecieranego corocznie w tartakach (9), ze coraz
ostrzej zarysowuje si¢ deficyt grubizny i bardzo znacznie zmniejsza sie
przecigtna srednica surowca oraz wyraznie obniza sie jego jakosé (20).
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1. ZASADY KLASYFIKACJI SOSNOWEGO DREWNA TARTACZNEGO

Produkcja drewna tartacznego w Polsce opiera sie na przepisach obo-
wigzujacych norm przedmiotowych, ktore okreslajg jego wymiary i jakosé
i w ten spos6b tworza podstawy regulujgce obrot towarowy tym surowcem.
Niewatpliwie wiec od tresci postanowien normy zalezy w duzym stopniu
przystosowanie materialéw drzewnych do potrzeb roézinych odbiorcow,
a tym samym ich uzytecznosé dla szeregu dziedzin zycia gospodarczego.

Wymagania techniczne norm‘przedmiotowych okreslajg jakos$¢ mate-
riatéw drzewnych za pomoca wskaznikoéw jakosei, a wige przez wymie-
nienie gatunku drewna, jego wymiarow oraz dalszych cech technicznych,
charakteryzujgcych tzw. jako$¢ drewna, tj. rodzaj i zakres wystepowania
dopuszczalnych wad drewna. : ‘

Wymagania techniczne norm “opracowywane sz przede wszystkim
z punktu widzenia przydatnosci sortymentu do zamierzonego ostatecznego
rodzaju zastosowania. Koncowe przeznaczenie sortymentu jest wiee — jak
pisze J. Chudobiecki (4) — podstawowym czynnikiem wpltywajacym
na decyzje wyboru cech technicznych. Im pelniej i dokladniej przeprowa-
dzony jest wybor charakterystycznych cech, tym prawidlowiej jest usta-
lona jakosé sortymentu. :

Zasadniczy postacig sosnowego drewna tartacznego jest dtuzyca, ktorej
uzytecznosé zalezy przede wszystkim od jej wymiarow i wad wystepu-
jacych w drewnie.

Ta zmienna uzytecznos$é drewna stworzyla koniecznos$é jego jakoscio-
wego zroznicowania.

Prakiycznym wyrazem jakosciowego zroznicowania jest klasyfikacja
sosnowego drewna tartacznego, to jest jego podzial na klasy jakosci.

Podziat drewna na klasy jako$ci wymaga okreélenia wyraZnych granic
pomiedzy poszczegblnymi klasami, Wyrazne okreslenie granic jakosci jest
zasadniczym warunkiem poprawnego kwalifikowania przediozonego do
oceny drewna, a zatem waznym czynnikiem w produkeji i w obrocie to-
warowym.

Biorgc to pod uwage uznano za stuszne przedstawienie dotychczas obo-
wigzujacych zasad klasyfikacji sosnowego drewna tartacznego na przy-
ktadzie dwéch norm: PN-58/D-95007 ,Drewno tartaczne iglaste® (40)
i PN-67/D-95017 ,,Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe® (43).

a. Ocena zasad klasyfikacji zawartych w PN-58/D-95007

SJDrewno tartaczne iglaste”
‘e

Przyjety w wymienionej normie tradycyjny podzial drewna na ftrzy
klasy jakosci okazal sie — zdaniem wielu autoréw — malo przydatny do
uzyskania sgdu o spodziewanej jakoSci produkowanej tarcicy (2, 3, 4, 5, 9,
10, 15, 23, 31, 32, 34), . -
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Brak wiezi pomiedzy klasyfikacjg jakosciowg drewna tartacznego
i tarcicy jako sortymentéw etapowych jednego potoku produkcyjnego,
jest miedzy innymi wynikiem zastosowania takiego podzialu drewna na
klasy jakosci, jaki obowigzywal jeszcze w poczatku XX w. przy klasyfi-
kacji sortymentéw drewna grubego (tj. diuzye, kléd i wyrzynkéw) prze-
znaczenia ogélnego.

Aktem poprzedzajgcym norme byly ,,Warunki techniczne ustalone
w lasach panstwowych w 1948 r. Norma ustalona w 1958 r. wprowadzila
tylko niewielkie zmiany i obowigzywala do 1967 r.,, mimo ze zawiodia
nadzieje tworcow i nieoczekiwanie wzmogla nieporozumienia i reklamacje
przy dostawach drewna tartacznego (1). Norma ta od chwili wprowadzenia
stanowila przedmiot licznych wypowiedzi, ktérych autorzy w olbrzymiej
wiekszosci ujemnie oceniali stuszno$é zawartych w niej wymagan tech-
nicznych.

Mozna wyliczy¢ 3 gléwne wady tej normy.

1. Mozliwosé roznej interpretacji postanowien. Liczne prace wyka-
zaly, ze wadliwe i niejednakowe klasyfikowanie drewna tartacznego bylo
konsekwencja dowolnej interpretacji postanowien tej normy (3, 4, 5, 23,
31, 32, 34). Autorzy niektérych publikacji wskazywali na wystepowanie
niekiedy wrecz paradoksalnych sytuacji, wyrazajacych sig miedzy innymi
tym, ze surowiec niskiej jakosci, zle odkrywajacy sie, hubiasty, z cze-
Sciowo negatywnych drzewostanéw zaliczano do wyzszych klas jakosci
anizeli surowiec o mniejszej liczbie wad i znacznie lepszej jakosci (3,
23, 31).

Niewatpliwy wplyw na taki stan rzeczy wywieral réwniez nie zawsze
wiasciwy poziom fachowy personelu brakarskiego. Podkreslié jednak na-
lezy, ze norma PN-58/D-95007 stwarzala mozliwosé¢é subiektywne] inter-
pretacji wymagan technicznych. Ten podstawowy blad omawianej normy
stanowil zarazem pretekst do licznych sporéw miedzy dostawcami i od-
biorcami. Punktem zaczepnym w tych nieporozumieniach byla przede
wszystkim dowolnosé interpretowania dopuszczalnoéei wystepowania se-
kéw otwartych i zarosnietych (guzéw) oraz zdrowotnosé zarosnigtych
sekow, ktorych wlasciwy stan rozpoznawano dopiero po przetarciu.

2. Brak wyraznej zaleznosci miedzy klasa jakosci surowca tartacznego
i jakoscig wyprodukowanej z niego tarcicy. Przy formowaniu i wyrzynce
klod, tartaki nie zwracaly uwagi na klasy jakoSci wyznaczone w lesie,
lecz manipulowaly drewng wedlug wlasnych przeslanek, wykorzystujac
kazdy odcinek bezsecznego odziomka diuzycy do otrzymania najlepsze]j
i najeenniejszej tarcicy. Zdarzalo sie czesto, Ze z partii surowca zawiera-
jacego mniej klasy I i II uzyskiwano tarcice o WyZSZEJ jakosei niz z partii
zawierajgcej wiecej tych klas.

3. Zbytnia szezegdlowost i przeladowanie kryteriami klasyfikacyj-
nymi. Uwzglednienie znacznej liczby wad, niekiedy bardzo malo istotnych
lub rzadko wystepujacych, uczynito norme trudna do stosowania i wyma-
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